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DK 666.1.031.295 : 666.3.022.637.8
Entliiftung von feuchten Formlingen durch
Anwendung von Vakuum.

Um den EinfluB des Evakuierens auf die Wirgeser Stein-
qualitit zu ermitteln, wurden bei der KERAMCHEMIE BERG-
GARTEN, Siershahn, nach einem dort entwickelten Verfahren
(DRP. 637 905) Wannensteine und auch Normalsteine evakuiert.
Fiir die Fertigung der Steine fand plastische und auch ge-
stampfte Masse Verwendung. Die Wannensteine hatten eine
GroBe von 500400300 mm und wurden nach dem plasti-
schen und ‘Stampfverfahren in Wirgeser Formen gefertigt,
wihrend die Normalsteine in Ermanglung von geeigneten
Formen in der Spindel- und Kapselpresse hergestellt wurden.

Das Ergebnis dzr Untersuchung ist in folgender Tafel zu-
sammengestellt:
Plastische ! Stampfmasse
Masse |
| trocken
handgef. | gepr. trocken
’ gewohnl. | handgef. | gewohnl. gepr.
| An- | evakuierl Anf. Kapsel-
| fertigung | Spindel- presse
‘ \ presse
Raumgew., . . . 1,92 1,94 1,87 1,92
Wasser-Aufnahme. 9,86 9,21 12,78 10,97
Porosttat «r o iy 18,93 17,87 23,90 21,06
>esamt-Porositit . 23,81 23,32 26,09 24,71
Spez. Gewicht . . 2,62 2,53 2,53 2,55

Es wurde dabei festgestellt, daB durch das Evakuieren der
Steine eine crhebliche Minderung der Gesamt-Porositdt, wie
eigentlich erwartet werden sollte, nicht erreicht wurde, was
damit zusammenhingt, daB die Wannensteinmasse zu wenig
Bindeton hat und die KorngroBe von 0—3 mm relativ grof
ist. Im Gegensatz hierzu haben saurefesie Steine, bei welchen
sich das Evakuieren sehr bewihrte, erheblich mehr Bindeton
und eine KorngréBe von 0—2 mm. Man sieht hieraus, daB das
Evakuieren der Wannensteinmasse einen Erfolg nicht verspricht.

Bei dem EvakuierungsprozeB, der im erleuchteten Vakuum-
kessel deutlich beobachtet werden konnte, zeigte sich (siehe
Bild 1), daB die im plastischen Verfahren hergestellten Steine
stark aufblihten, wihrend sich die im Stampfverfahren ange-
fertigten Steine nicht deformierten. Das Evakuieren dauerte ie-

weils eine halbe Stunde. Nach Einfiihrung der atmosphidrischen
Beitvakuierung  Bei Zufitrangvon -Vt Mahmen die im pla-

Aufblihung atmosphiriseher stischen Verfal:lren ]?er-
Luft| Eindriickung gestellten Steine mnicht

ganz ihre alte Form

wieder an, sie waren

also stark deformiert.

Ein Stein, der nicht beim
Evakuieren in der Form
verblieb, sondern frei in

o den Kessel hineingestellt

- k@ wurde, hatte die ur-

- '/ spriingliche Form fast
vollkommen verloren.

r——50]———> Wihrend die gestampf-
urspringlich “ten Wannensteine durch
““““ o o Ly
--------- wahrend der Evakuier T >
e : craarang rung und  RiBbildung

Bild 1. nicht erkennen lieBen,

wie sich nach dem Brand herausstellte, zeigten die handge-
formten, nachtriglich evakuierten Wannensteine nach dem
Brennen ohne Ausnahme Risse, obzwar sie vollstindig trocken
eingesetzt worden waren, und auBerdem Lunkerbildung (siehe
Bild 2), wie sich beim Zerschlagen der Steine herausstellte,
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Bild 2.

’ Auch aus dieser Beobachtung ist zu schlieBen, daB eine
Evakuierung der Wannensteine zwecklos ist.
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1. Geschichte des Glases.

DK 061.5 (43—2.583) (091) : 666.1

Die Griindung der Glasmachersiedlung und des Dories Alt-
giashiitten. Joseph Ludolf WOHLEB. Schr. Ver. Gesch. Natur-
gesch. d. Baar u. d. angrenzend. Landesteile in Donau-
eschingen, H. 21, 1940, S. 131—160. — Die vom Verl. nach
Akten im Fiirstl. Fiirstenbergischen Archiv zu Donaueschingen
behandelte schwarzwildische Glashiitte, die dem am Osthang
des Feldbergs im Tal des Schwarzenbachs und der Haslach
gelegenen Ort Altglashiitten den Namen gegeben hat,
ist 1634 unter dem Landgrafen FRIEDRICH RUDOLF ZU
FURSTENBERG am sog. Rotwasser von den Briidern
Peter und Thoma SIGWART und Ulrich MAHLER begriindet
worden. Auf Grund der den jeweiligen Besitzern erteilten Be-
standsbriefe vom 4. VI. 1634, vom 9. VII 1658, vom 26. V. 1688
und vom 14. V. 1699 (der Verf. schreibt S. 156 wohl irrtiim-
lich 1689) wurde sie am urspriinglichen Standort bis zum An-
fang des 18. Jahrhunderts vorwiegend von der Griinderfamilie
MAHLER betrieben. Eine ihren Besitzern unter dem 24. XI. 1706
auf zundchst 15 Jahre hinaus verliehene neue (Glashiitte
wurde weiter talaufwirts erbaut und veranlafite die Ent-
stehung der am FuBl des Drehkopfes und der Birhalde ge-
legenen Siedlung Neuglashiitten. Von hier aus erbau-
ten die Glasmacher 1723 die ebenfalls fiirstenbergische Glas-
hitte Herzogenweiler bei Vohrenbach, auf der dann
die besten und schonsten Gldser in den fiirstenbergischen Lan-
den iiberhaupt hergestellt worden sein sollen. — Wie aus dem
Bestandsbrief von 1634 hervorgeht, stammten die Griinder-
familien SIGWART und MAHLER der Rotwasserhiitte von den
dlteren Glashiitten in der dem Fiirstenbergischen Amt Neustadt
(bzw. der Herrschaft Lenzkirch) benachbarten Benediktiner-

bzw. Zitat geben die Einteilung
1 des 13. Jg. 1935, S, 16—17, und in den Inhaltsverzeichnissen der letzten Jahrginge.

nach der Dezimalklassifikation (DK) an;

abtei St. Blasien. Auch fiir die nach dem Bestandsbrief
von 1658 zu den beiden Griinderfamilien noch hinzugekom-
menen Familien MULLER (,Miller*), GREINER (,,Griner",
Griiner*), HAUG, GRASZLIN (Gresle), BARTHLIN (Barthle)
und RASPIHLER diirfte zum groBeren Teil das gleiche Ab-
wanderungs-, vielleicht auch Abstammungsgebiet in Betracht
kommen. — In kirchlicher Hinsicht wurden die Griinder der
Rotwasserhiitte der katholischen Pfarrei Saig zugewiesen.
Die aus ihrer Rode- und Bautiitigkeit hervorgegangene, bald
auch mit Miihle und Wirtshaus ausgestattete Siedlung Alt-
glashiitten, damals noch ,,Rotwasser-Glashiitte'* genannt, er-
hielt am 28. VI. 1673 ihre Fleckenordnung und wurde dadurch
formlich zum Dorf. Die hier um 1688 erbaute Kirche blieb
noch bis 1798 Filial der Pfarrei Saig und wurde erst 1798 zu
selbstiandiger Lokal-Kaplanei erhoben. AufschluBreich ist die
vom Verf. (S. 138) abgedruckte Aufstellung iiber diejenigen
Erzeugnisse, 'die in der Rotwasser-Glashiitte im Jahr 1634 her-
gestellt wurden und die der fiirstenbergischen Landesherr-
schaft im Bedarfsfall zu festgesetzten Preisen abgegeben wer-
den muBiten. Es werden darin u. a. folgende Sorten aufgefiihrt:
GroBe Scheiben (,,wie in Bohmen, 1500 ein Truchen fiillen),
kleinere Scheibensorten (bis zu 2400 auf eine Truhe), ,,Taber-
nakelglaslin®, ,,gemeine = Kelchlin‘‘, Wassergliser (halb- und
viertelmiBig), ,gemeine Tischglisle ohne FuB“, ,,gemeine
Kintle, so iiber ein Viertel Masz halten*, Trinkgldser mit
Deckel (1¥4 und 1%-miBig), .Pistolen* (?) und ,Pulver-
flaschen". — Interessant ist ferner die in dem Bestandsbrief
von 1634 enthaltene Klausel, wonach die fiirstenbergische
Landesherrschaft den Glasmeistern der Rotwasserhiitte ver-
spricht, ,,zum Anfang ihnen die weisze Erde, so sie von
Solothurn bis nach Zurzach auf dem Wasser fiihren





