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R. Tomaschek') hat 1938 die &lteren Phospho-
reszenzuntersuchungen von Smekal mit neuen Mitteln
weiter ausgebaut, um Aufschlu} iiber den feinsten Auf-
bau der Gliser zu erhalten. Die Leuchterscheinungen von
seltenen Erden werden in starkem MaBe beeinfluBt durch
den Aggregratzustand der (Glas-)Masse, die sich in mole-
kularer Nihe befindet. Er schlieBt aus seinen Untersuchun-
gen (in Uebereinstimmung mit Smekal), daBl es keine
Kristalle sein konnen. Auch eine Fliissigkeit schaltet er
aus. ,,Das Glas steht nicht zwischen dem festen und fliis-
sigen Zustand, sondern bildet einen Zustand besonderer
Struktur, der sich in die Reihe fest — iliissig — glasig an
das Ende mit schwacher Bindungsiihigkeit der sekun-
diren Kationen stellt. 13)

Bei diesem Satz von einer so geringen Bindung (der
sekundidren Kationen) im Glase ist daraul zu achten, dal3
Tomaschek den Leuchtkorper (Europium) nicht im
Netz von Zachariasen, sondern in dessen Maschen
findet. Damit ist wohl anzunehmen, da der Abstand
von den Kieselsiureketten des Netzes so groB ist, dall
eine Wirkung auf den Leuchtkérper auch dann ausbliebe,
wenn das Netz kristallin wire.

Eine Einheitlichkeit in diesen Vorstel-
lungen scheint darin zu bestehen, dal im spréden Glas

12) Vgl. FuBnote 3).
13) Ebenda, S. 160.

eine Mischung von groberen bis herunter zu molekular-
groBen Teilchen vorliegt. Ueber die Gestalt der ersteren
herrscht noch Meinungsverschiedenheit. Die molekular-
groBen verleihen in viskosem Zustand den groberen Teil-
chen eine gewisse Verschiebbarkeit, Sie wirken daher wie
ein Schmiermittel.

Als bei groBer Kilte einmal Storungen im Eisenbahn-
verkehr eintraten, wurde das auf ein zu kilteempfind-
liches Schmierdl zuriickgefiihrt. So konnte bei Bergers
Transformationspunkt sich nur der noch molekular ver-
teilte Anteil andern. Das andere konnte, dhnlich wie
die Eisenbahn im Gleichnis, unverindert bleiben.

Die Beachtung der Verteilung der TeilchengroBen
scheint wichtiger zu sein als eine Festlegung aui Aggre-
gatzustinde. So lieBe sich auch der Satz von Berger
auslegen: ,,Die Auifassung des sproden Glases als eines
zweiphasigen heterogenen Korpers hat gewisse Bedeu-
tung fiir die Kinetik der Aggregationsvorginge.“ Das
Wort ,,Phase® ist allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen.
In der neuesten Physik herrscht die Meinung, daB die
Einteilung in den festen, fliissigen und gasiormigen
Aggregatzustand zu oberflichlich sei. Nur zugunsten der
Phasenlehre wird die Einteilung noch beibehalten.

Demnach kann es kein Fehler sein, von ,festem
Glas*“ zu sprechen. Man muBl nur vermeiden, dabei an
den alten Ausdruck ,fester Aggregatzustand“ zu denken.

(13 411)
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Bemerkungen zu einer Abhandlung von Margarete Klante iiber ,,Das Glas des Isergebirges‘.!)
Von Herbert Kiihnert, Rudolstadt (Thiir.).

(Eingegangen am 17. August 1939.)

DaB der heutige deutsche Charakter der Gegend um
Reichenberg, dem neuen Verwaltungszentrum des
Sudetengaues, in hohem MafBe aul die seit etwa 1550
daselbst entstandenen, von durchweg deutschen Glas-
machergeschlechtern gegriindeten Glashiitten und Glas-
hiittensiedlungen zuriickgeht, ist an dieser Stelle aus
verschiedenen Anldssen dargelegt worden.?)

Die dabei u. a. mit ausgesprochene Anregung, es
mochten nun auch einmal die alten, im deutsch-
béhmischen Grenzgebiet liegenden Bezirke
der Glasindustrie in Riicksicht auf ihre geschichtlichen
Beziehungen zum Altreich und die dabei in Frage kom-
menden Griindungszusammenhidnge und Siedlungsprozesse
planmidBig und griindlich, d. h. unter Auswertung der
noch unerschlossen gebliebenen weltlichen und kirch-
lichen Quellen untersucht und dargestellt werden, hat
neuerdings, soweit die Geschichte der Glas-
industrie im Isergebirge in Betracht kommt,
ihre Verwirklichung gefunden durch die oben bezeich-
nete neue Arbeit von Margarete Klante, der die glas-
geschichtliche Forschung bereits dhnliche Arbeiten Irii-
heren Datums verdankt.?)

Im folgenden sollen einige wichtige Ergebnisse aus
dieser neuen Arbeit von M. Klante, besonders solche,
die die geschichtliche Bedeutung deutscher Glashiitten-
geschlechter fiir die Besiedlung und glasindustrielle Ent-

1) Das Glas des Isergebirges. Eine siedlungs- und wirt-
schaftsgeschichtliche Studie. Margarete Klante. Dtsch.
Arch. Landes- u. Volksforschung, 11 (1938), H. 3., S. 575 bis
599, 5 Abb., 1 Karte, 1 Textkarte.

?) Vgl. z. B. H. Kiithnert, Glastechn. Ber.,
H. 1, S. 3; H. 11, S. 423; 16 (1938), H. 2, S. 4.

14 (1936),

wicklung des sogenannten Jeschken-Isergaues
betreifen, hervorgehoben werden. Dabei wird sich mehr-
fach Gelegenheit finden, diese Ergebnisse noch nach der
einen oder anderen Seite hin zu erginzen.

In den bis 1310 von Bohmen durch den Jeschken ab-
getrennten Lausitzraum an der Wittig und obe-
ren NeiBe, dessen ausgedehnte Markwaldung damals
von Oberlausitzer Wenden nur diinn besiedelt war, dran-
gen nach 1200 deutsche Siedler aus der Richtung Zit-
tau ein und bildeten die mit neuen deutschen Wald-
hufendérfern durchsetzten Herrschaiten Friedland,
Grafenstein, Hammerstein (-Reichenberg).
Die Grundherren waren Angehorige meiBinisch-sdchsi-
scher Geschlechter, die Bauern — ihrer Sprache nach zu
schlieBen — meist ostirdnkisch-thiiringischer Herkunit.

Das siidlich vom Jeschken liegende Isergebiet wurde
im Hochmittelalter von dem Geschlecht der Mark-
warte kolonisiert, von denen einer 1145 mit deutschen
Monchen aus PlafB in Westbohmen?) das Kloster
Miinchengridtz an der Iser griindete. Das iserauf-
wirts gelegene, damals z. T. schon altslavisch besiedelte
Gebiet wurde nun einerseits im Rahmen des Kloster-
gutes, andererseits im Rahmen der Markwartischen Teil-
herrschaiten Rohosetz, Waldstein, Skal u. a. zusitzlich

) M. Klante, ,Deutsche Glashiittenkolonisation in der
Grafschaft Glatz wihrend des spiten Mittelalters. in
»Kritische Beitrige zur Geschichte des Mittelalters®, Fest-
schrift fiir Rob. Holtzmann, Berlin, Verl. Dr. E. Ebering,
1933. — Dieselbe, ,Schlesisches Glas im Wandel der
Jahrhunderte., In  Schlesisches  Jahrbuch, Breslau, VIII
(1935/36).

4) Etwa 25 km nordlich von Pilsen gelegen.
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besiedelt. So entstand z. B. um 1250 das neue deutsche
Stiadtchen Turnau, in dem die Markwartiden um die-
selbe Zeit ein Dominikanerkloster anlegten, Deutsche
siedelten im 14. Jahrhundert in den Iservorbergen als
Bauern nur im Reichenauer Kessel, sonst
meist in isolierter stidtischer Streulage (Turnau,
Liebenau). Gablonz, der heutige Mittelpunkt des
Isergebirges, wird 1356 unter dem Namen Jablonec?)
als neues Kirchdori erwidhnt und kam mit anderen Orten
der Gegend, nachdem Zizka 1424 das Kloster Tur -
nau zerstort hatte, an die Herren von Waldstein
auf (Klein-)Skal a. d. Iser. Die Mehrzahl der neuen
biuerlichen Siedler in Richtung auf das Riesengebirge
zu waren offenbar Tschechen. Dagegen scheinen deutsche
Siedler auch von Schlesien her durch den Landes-
hut-Trautenauer PaB {iber Arnau—Hohenelbe rodend in
den Wald bis zur Iser vorgedrungen zu sein. Zu ihnen
rechnet M. Klante im AnschluB an eine wichtige
frithere Verdffentlichung®) jenen ersten deutschen Glas-
macher des Gebirges, Nikel QueyBer von Hohen-
stadt, der im Jahre 1376 mit dem Plarrer und Dom-
herrn Johann von Glogau einen Glaslieferungs-
vertrag abgeschlossen hat und aus dessen offenbar zu
ihrer Zeit weithin bekannter Glashiitte die Siedlung
Glaserdori/Sklenafice hervorgegangen ist.

Das von den deutschen bauerlichen Siedlungen bei
Friedland, Reichenberg, Reichenau und
Hochstadt-Liebstadl umrandete eigentliche Iser-
Gebirge blieb, wie auch das hohe Riesengebirge, sowohl
von der deutschen wie von der slavischen Kolonisation
des Mittelalters zundchst noch unberiihrt. Erst im
16. Jahrhundert drangen auch dort Deutsche rodend vor.
Den Anreiz fiir die neue, den Gebirgshohen entgegen-
dringende Siedlung gab in erster Linie der zwischen
den ilteren Siedlungen biuerlichen und stiddtischen so-
wie herrschaftlichen und geistlichen Charakters einer-
seits und den Bergesgipfeln andererseits gelegene rie-
sige Waldbestand, den die zustindigen Grundherrschal-
ten durch Herbeiziehung und Ansiedlung von holzver-
brauchenden Gewerbetreibenden, insbesondere Glas-
machern, eintridglich zu machen strebten,

Diese neue Kolonisationsperiode erstreckt sich etwa
iiber die Zeit zwischen 1550 und 1800. An ihrem An-
fang stehen vereinzelte Glashiitten-Griindungen, an ihrem
Ende waldgebirglerische Industrieorte mit nur zusitz-
lich landwirtschaftlicher Erndhrungsgrundlage. Die Dar-
stellung dieses Prozesses in seinen einzelnen Etappen
bildet den Hauptteil von M. Klantes Abhandlung, in
der im einzelnen eingegangen wird auf die Glashiitten-
griindungen der obersdchsischen Geschlechter
Wander, Schiirer, PreuBler, die Rechts- und
Wirtschaitslage der einwandernden Glasmacher, die Form
ihrer Hiittenkolonien, die Siedlungs- und Rodungs-
leistung der ersten Glashiitten, das Verloschen der alten
Hiittengiiter und die auf ihnen weiterbauende grund-
herrliche Kolonisation, die Art des Hiittenbetriebes bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts.

Die beiden der Abhandlung Klantes beigegebenen

5 Um 1538 bzw. 1536 lag Gablonz mit mehreren ande-
ren Orten der Herrschaft Kleinskal und der benachbarten
Herrschaft Navarov wiist.

6) Ad. Hof¢icka, ,Ein Beitrag zur élteren Geschichte
des Glases in Bohmen*. Mitt. Ver. Gesch. Deutschen Boh-
men, 29 (1891), S. 254/55.

Karten lassen die fortschreitende ErschlieBung der Ge-
birgswilder seit etwa 1550, die Ausdehnung der in
Frage kommenden Hiittengiiter und Aschen- bzw. Eigen-
wilder anschaulich und in der Weise erkennen, daB jeder
Glashiittengriindung auch das Jahr ihrer erstmaligen
urkundlichen Bezeugung beigefiigt ist (z. B. Griin-
wald um 1540, Labau 1558, Rochlitz um 1570,
Reiditz 1577, Friedrichswald um 1590, Salen-
bach um 1590 usw.). Die in die Bildtafel auigenomme-
nen Abbildungen stellen u. a. dar: das im Stadt-
museum von Gablonz befindliche Bild des um
1590 auf der Glashiitte Griinwald lebenden Glas-
meisters Wander (er), einen Ausschnitt aus einer im
Schlesischen Museum fiir Kunstgewerbe
und Altertiimer in Breslau befindlichen Bild-
karte des Riesengebirges aus dem spiten 16. Jahr-
hundert (mit Bildern der Siedlungen ,Bauerglashiite
und ,sklenarzowitz“), eine im Rathaus zu Reichen-
ber g befindliche, aus dem Jahre 1602 stammende Nabel-
scheibe mit dem Wappen des C(aspar). S(chiirer).
V(on). W(aldheim); eine im Gablonzer Stadt-
museum befindliche, mit dem Gekreuzigten, Maria
und Johannes, der Jahreszahl 1677 und der Umschrift:
wDaniel Preusler, Meister auf Reyditz vor Ehret
Elias Feixen dis Venster zum Gedechtnus“ und end-
lich das im Breslauer Museum (Gliser-Sammlung,
Kat. Nr. 104, 80) befindiiche Bierglas mit unbekanntem
Wappen, der Auifschrift F. H. und N. P. sowie ,Dises
kennichen Von gedrge Wandern glasmoller zue
Friedrihswalde, vorehret den 18. Decemb., dis
1617. Jahres*,

Die an den Glashiitten des behandelten Bezirks, sei
es durch Griindung oder spiteren Besitz, vorwiegend
beteiligten Familien behandelt M. Klante sowohl
in bezug auf ihre Herkunit wie auf ihre Beziehungen zu
benachbarten Glashiittengebieten, Die bereits friiher
iiber die Herkunitsbeziehungen der isergebirgischen
Glashiitten-Griinderfamilien zu alten Glashiittenorten des
sdchsischen Erzgebirges gemachten Feststellungen (z.B.
iber die Schiirer, Wander(er), Kuntz,
Schindler) hat sie durch archivalische Feststellungen
im Sichsischen Hauptstaatsarchiv zu
Dresden selbst, besonders in bezug auf die Familie
PreuBler, erweitern konnen.’) Es ist besonders M.

7) DaB sie es in ihrer Abhandlung unterlassen hat, bei
dem iiber diese Herkunftsbeziechungen bereits vor ihren
eigenen Dresdener Archivstudien vorhandenen Schrifttum auch
den publizistischen Beitrag zu erwihnen, den ich selbst hierzu
aus Dresdener und anderen Archivstudien geleistet hatte,
mull um so befremdlicher wirken, als sie von mir auf ihn
hingewiesen worden ist, bevor sie ihre eigenen Aktenstudien
im Dresdener Hauptstaatsarchiv aufgenommen hat. Der Wert
ihrer auch in diesem Punkt iiber die Vorginger-Literatuy
hinausgehenden Studien soll durch diesen Hinweis in keiner
Weise in Frage gestellt werden. Meine beiden Arbeiten
»Alte Glashiittengeschlechter im Sichsischen Erzgebirge*, in
denen ich aus Akten des Dresdener Sichsischen Hauptstaats-
archivs von dieser Seite den bis dahin nur aus der Wande-
rer-Glas-Legende bekannten Abstammungszusammenhang zwi-
schen den Grinwalder usw. Wanders und den gleich-
namigen Glasmachern zu Crottendorf in der Mark
MeiBlen erhdrtet und auch gleichzeitig auf die Ansissigkeit
der spiter im Glashiittengebiet des Isergebirges wie-
der auftretenden Geschlechter Schiirer, Schindler,
Kuntz usw. zu Crottendorf hingewiesen habe, sind,
wie ich Frau Klante brieflich am 20. 4. 1932 mitgeteilt habe,
in der Fachzeitschrift ,,Glashiitte*, 62 (1932), Nr. 12 u. 13,
S. 198/99 und 215/16, erschienen.
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Klantes Feststellung hervorzuheben, daB bereits 1436
Schiirers in Verbindung mit einem Glashiittenprivileg
der Hiitte Wernsgriin im Erzgebirge genannt wer-
den und daB Kaspar Schiirer, der Aschberger
Stammvater der Falkenau-Griinwalder, Labauer usw.
Schiirers durch eine Dresdener Urkunde (No. 9196) vom
Jahre 1497 unter der Bezeichnung ,,Caspar Glaser® als
Besitzer der Glashiitte und einer Hufe Landes in A s ch-
berg bei Zoblitz im Erzgebirge, auch spiter noch bis
1536 als Kidufer und Verkdufer erzgebirgischer Wilder
und Giiter nachgewiesen ist) Ferner hat M. Klante
in bezug auf die erzgebirgische Herkunft der PreuB -
ler aus Dresdener Akten®) festgestellt, daB den PreuB-
ler von 1486 bis in das 18. Jahrhundert die in der
Wiistenschlette bei Marienberg gelegene Glas-
hiitte gehort hat, iiber welche Tatsache — allerdings aus
Akten des Marienberger Stadtarchivs —
Albert Schro6der ebenfalls unabhingig von M. K1an-
tes Forschungen eingehendes Material verdffentlicht
hat.?) Auch am Heidelbach bei Seiffen sind nach
M. Klantes Feststellungen die PreuBler seit etwa
1550 als Besitzer einer schon 1451 in Betrieb befindlichen
Glashiitte nachzuweisen.!') Ferner verweist M. Klante
in diesem Zusammenhang auf die von ihr festgestellte
Tatsache, daB der auf der iltesten Gablonzer Kirchen-
glocke (vom Jahre 1590) mitgenannte, als Zinsgeber in
Gablonz fiir 1608 neben (seinen S&hnen?) Johann und
Kaspar bezeugte Gabriel PreufBler ein Sohn des
Hiittenmeisters Georg Preusler in der Wiisten
Schlette gewesen ist.!?) Gabriels 1593 geborener Sohn
Georg ist 1628 wieder als Schlosser nach Dresden
gewandert, und dessen Sohn Daniel, spiter Maler und
Radierer in Niirnberg, hat in einer Familienchronik
den iiber Dresden—Gablonz nach dem Erzgebirge zu-
riickfiihrenden Abstammungszusammenhang iiberdies be-
zeugt.1s)

Auch fiir eine um 1608 in und um Gablonz ansissige
Familie Weys (Hans Weys genannt auf der Gablonzer
Kirchenglocke; Nikel Weys 1608 Zinsgeber in Klein-
Kukan und Michel Weys, Scheiben-Zinsgeber in Gistei)
hat M. Klante Herkunft aus Seifen im Erzgeb, wahr-
scheinlich gemacht (Erwihnung von Weis 1545 im
Seifener Gerichtsbuch).

Was die Wander(er) anlangt, so diirfte sich die
von Crottendorf iiber Griinwald b. Gablonz nach
Friedrichswald (Herrschait Reichenberg) bzw.
dem fichtelgebirgischen,  markgriflich - bayreuthischen
Glashiittenort Bischofsgriin fiilhrende Generationen-

%) Das grundlegende Werk iiber die Familie Schiirer
ist das Buch von K. R. Fischer, ,Die Schiirer von Wald-
heim*, Prag, 1924.

¥) Sdchs. Hauptstaatsarch.
39132, Rep. XVIII Wolkenstein, Nr. 141.

) A. Schroder, Sprechsaal Keramik usw., 70 (1937),
Nr. 40, S. 507 u. 508; vgl. Kiihnert, Glastechn. Ber., 16
(1938), S. 61—66, bes. S. 64, und Ref. Glastechn. Ber., 16
(1938), S. 171.

1) Gemeinde-Archiv Seifen, Gerichtsbuch in Seyffen, 1545.

) Haupt-Staats-Archiv Dresden, Lehen-
hof Dresden, Marienberg; die Fischer- und PreuB-
lersche Glashiitte 1527—1657. — Nach Schréder (Anm. 19)
S. 501) ist Georg PreuBler 1586 mit der Marienberger
Glashiitte belehnt worden. Nach ihm wurden 1612 seine Sohne
Jakob, Kaspar, Hans, Michael, Paul, Tobias und Joseph damit
belehnt.

) M. Klante verweist hier auf Sturm, ,Original-

aufzeichnungen zur Geschichte der PreiBlerschen Kiinstler-
familie”, Arch. zeichnende Kiinste, 9 (1863), S. 363.

Dresden, Loc.

folge nunmehr — unter Beriicksichtigung der Aufschrift
auf dem Wander (er)schen Familienglas vom Jahre
1747, ferner der durch Herrn Erich Wanderert)
und neuerdings M. Klante beigebrachten Ergidnzungen
— ungefdhr, d. h. unter dem Vorbehalt weiterer Ergin-
zungen oder Berichtigungen, folgendermaBen darstellen:

....Wander, Hiittenmeister in Crottendori.

I.....Wander, Hiittenmeister in Crottendorf,

t 1529, — Sohn: Peter, geb. zu Crottendori

(s. II).

Il. Peter Wander, seit 1529 bis 1536/37 Hiitten-
meister in Crottendorf, vielleicht zwischen 1537
und 1540 von Crottendorf nach Griinwald ausge-
wandert. — Sohn: Ambrosius(?) (s. II).

III. Ambrosius Wander, nach dem Familien-
glas vom Jahre 1747 noch Glashiittenmeister zu
Crottendortf Vielleicht war er auch ein Bru-
der von II. — Sohn: Georg, geb. zu Crotten-
dort (s. IV).

IV. Georg Wander, um 1568 bis wahrscheinlich
1602 Hiittenmeister in Griinwald.

Verh. mit Anna X.

Sohne, geb. zu Crottendorf oder Griinwald:

1. Elias (s. Vay,

2. Georg (s. VD),

3. Peter (s. Vc), (moglicherweise auch Vetter der
vorigen),

4. Kaspar (s. Vd),
der vorigen).

Va. Elias Wander, Hiittenmeister in Griinwald,
bewappnet und geadelt am 12. X. 1599 durch Dr.
Christoph Birkammer von Birkenau,
einen Rat Kaiser Rudolfs II. — Mitstifter der
Glocke zur protestantischen Kirche in Gablonz
(1590).

Sohne, geb. zu Griinwald:

1. Elias (s. VIa),

2. Georg (s. VIb).

Vb. Georg Wander, Hiittenmeister in Griinwald,
gewappnet und geadelt, sowie Mitstifter der Gab-
lonzer Glocke wie Va. — Grundbesitzer in Mar-
schowitz, geb. um 1611 zu Gablonz.

Ve. Peter Wander, Hiittenmeister in Friedrichs-
wald, erbaut um 1596 die Hiitte daselbst, erwirbt
sie kduflich am 25. 9. 1602 von der Wwe, des Mel-
chior von Redern, stirbt vor 1631. (Kiufer
eines Gutes in Reinowitz, 1595?) — Séhne:

1. Georg, kauft am 20. 2. 1618 die Hiitte Fried-
richswald samt Hiittengut und Miihle von sei-
nem Vater fiir 1500 Schck. Groschen; verkauft
die Hiitte am 25, 1. 1620 fiir 1300 Schck. Gro-
schen an Johann Hiénisch. (Kauft sich 1606
in Reinowitz an?)

2. Peter, ftritt als Pate mehrmals in Friedrichs-
wald auf.

(moglicherweise auch Vetter

) Anschrift: Geschiiftsstelle des Familienverbandes Wan-
derer, Bischofsgriin, e. V., Halle, Saale, Schmeerstr. 17/18.
Fiir die Aufstellung der hier nachfolgenden Stammreihe der
Familie Wanderer — die Schreibung lautet in ilterer Zeit
meist ,Wander“, in der Grinwalder Periode auch
wWandner", in der Bischofsgriiner und Thiiringer-Wald-
Linie immer ,Wanderer* — bin ich Herrn Erich Wan-
derer zu ganz besonderem Dank verbunden. Von Wichtig-
keit ist hier natiirlich auch die iltere deutsch-bohmische
Fachliteratur, insbesondere die weiter unten (FuBnote 22) 1)
niher bezeichnete Abhandlung von K. R. Fischer.
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Vd. Kaspar Wander, tritt als Kduler mehrmals in
Friedrichswald und Griinwald auf.,

Vla. Elias Wanderer, geb. in Griinwald, gest.

1657 zu Bischofsgriin. Glasmaler. Kommt 1611 nach

Bischolsgriin; schenkt 1632 der dortigen protestan-

tischen Kirche einen neuen Chorrock. Erlangt mit

seinen Sohnen Johann Matthdus und Hein-

rich am 14. 11. 1652 vom Pflalzgralen und Rat

des Kaisers Ferdinand IIl. Christoph Agri-

cola eine Erneuerung des durch Brand verloren

gegangenen Wappenbrieles vom Jahre 1599,

Kinder:

1. Johann Matthius (s. VIla),

2. Heinrich,

3. Magdalena, verh. I. mit Joh. Troger, gest. vor

1681, II. mit Hans Puchtler.

Georg Wander, gest. zw, 1648 und 1658 zu

Griinwald, Grundbes. daselbst.

Verh. mit Justine X.

Sohn: Christian: Grundbesitzer zu Griinwald.

Vila. Johann Matthdus Wanderer, geb. 1620 zu
Bischolsgriin, gest. 16. 4. 1692 daselbst. Glasmaler
und Hiittenmeister in Bischofsgriin und in Birn-
stengel.
Verh. 1. Bischofsgriin, 29. 10. 1644 mit Anna Gla-
ser (geb. daselbst 6. 8. 1627, gest. 7. 1. 1607),
Tochter des Hiittenmeisters Adam Glaser. —
II. Bischofsgriin, 7. 4. 1668 mit Katharina Hedler
(geb. 1641, gest. 14. 12. 1707 in Bischofsgriin).

Da nach M. Klantes Feststellungen (S. 586) im
Jahre 1602 gleichzeitig mit dem Friedrichswalder Hiitten-
meister Peter Wander (Vc) ein Nikol PreuBler
genannt wird, ist vielleicht die Wappenumschriit ,F. H.
N. P.“ auf dem oben erwihnten, am 18, 12. 1617 vom
Glasmaler Georg Wander zu Friedrichswalde mit
einer Widmungsinschriit versehenen Breslauer Bierglas
als ,,F(iir) H(errn) N(ikolaus) P(reuBiler)* zu lesen. Das
Wappen zwischen und unter diesen Buchstaben (im
Schilde: goldener Hahn (?) auf griiner Bergspitze, einen
Regenwurm (?) im Schnabel haltend, auf dem Helm das
Wappentier wiederholt'”), wiirde dann vermutlich ein
PreuBler-Wappen darstellen, woriiber genauere Er-
hebungen noch anzustellen wiren. Vielleicht handelt es
sich bei dem Glas um eine Widmung, die der Glasmaler
Georg Wander (V, ¢, 1?) kurz vor dem Ankauf der
viterlichen Hiitte dem Freund Peter Wanders, eben Nikol
PreuBler gemacht hat.

Von dem 1611 nach Bischofsgriin gekommenen Elias
Wander (VIa) stammen die weiteren Bischolsgriiner
Hiittenmeister, Glas- und Fayencenmaler, Praezeptoren
usw. Wanderer in Bischolsgriin und Warmensteinach, in
Lauscha, Schmalenbuche usw. ab.'¥) Das oben erwihnte
Wanderersche Wappen- und Familienglas vom Jahre 1747
befindet sich zur Zeit im Privatbesitz der Witwe des ver-
storbenen Prolessors Gustav Pazaurek auf SchloB
Altmannshofen (O. A. Leutkirch, Wiirttemberg). In dem
Bild eines Glasmalers Wander auf Griinwald vom Jahre
1590 im Gablonzer Stadtmuseum wird man vielleicht den
oben unter IV genannten Georg Wanderer zu sehen

VIb.

1) E. v. Czihak, ,Schlesische Gliser", Breslau 1891,
8. 257.

16) Vgl. H. Kiihnert, ,Urkundenbuch zur Thiiringischen
Glashiittengeschichte*. Jena 1934, S. 285, 287, 292.

17) Vgl. K. R. Fischer,

haben, obwohl sich dariiber bislang nur Vermutungen

anstellen lassen.

Die seit 1504 als Besitzerin der Glashiitte Kreibitz
in Nordbdhmen nachgewiesene Familie Friedrich?),
die dariiber hinaus auf verschiedenen Hiitten in den Sude-
ten gesessen hatt®), wird von M. Klante (S. 587) als
schlesisches Geschlecht angesprochen, wozu die
kiirzlich von K. Glowna 1) gemachte Feststellung, daB
1433 ein Friederich auf der Glashiitte bei Friede-
berg, also an einem nahe an der schlesischen Grenze
gelegenen alten Glashiittenort der Oberlausitz, ansissig
gewesen ist, eine wichtige Erginzung’ bildet.

DaB zwischen den erzgebirgischen (im Zusammenhang
mit Crottendorf im 16. Jahrhundert bezeugten) Familien
Kunze und Schindler Verwandtschafts- und Vor-
fahrenschaftsverhiltnisse zu den Kunzes und Schindlers
bestehen konnten, die im Laufe des 16. Jahrhunderts im
isergebirgischen Glashiittengebiet auftreten, habe ich be-
reits in meinem oben bezeichneten Aufsatz in der ,,Glas-
hiitte vom Jahre 1932 dargelegt. Nach der Schiirerchronik
soll die Glashiitte Griinwald im Jahre 1548 durch
einen Franz Kuntz(e) erbaut worden sein. Da nun
in der Folgezeit Crottendorfer Wanders nach Griin-
wald gekommen sind und es nach meinen damaligen Fest-
stellungen nach Ausweis des Erbbuches des Amtes
Schwarzenberg vom Jahre 155920) unter den Crottendorfer
Zinsgebern auch eine Hausleinbesitzerin ,,Michel Jung-
kuntzerin oder gleserin, witirau®, sowie noch 15882) einen
Zinsgeber Andreas Cuntz gegeben hat, andererseits
aber auch bei dem oben (Stammtafel Wanderer, V, c, 1)
erwihnten Friedrichswalder Glashiittenverkaut vom 20.2.
1618 als Zeuge des Verkiufers Peter Wander ein Reid-
litzer Glasmacher Balthasar Kuntze genannt ist?),
so liegt es nahe, anzunehmen, dafl die Kuntzes zusammen
mit den Wander(er)s von Crottendorf nach dem Gablonzer
Glashiittengebiet gekommen sein konnten. Freilich hat
gerade M. Klante in einer fritheren Verdifentlichung?®)
darauf hingewiesen, daB ein im Tal der Glatzer
NeifBe gelegenes Richtergut Oberlangenau, das
von spitestens 1487, wahrscheinlich aber von etwa 1450/60
mit einer Glashiitte in Verbindung gestanden hat, im
Jahre 1523 von einem Besitzer Nickel Kuntz an
einen Balthasar Riidel verkauft worden ist.

In dem Crottendorfer Erbbuch?*) vom Jahre 1559 fand
ich u. a. auch einen Hiuschenbesitzer Jakob Schind-
ler erwidhnt. Die Gablonzer Kirchenglocke von 1590 ver-
zeichnet nun auch einen Sebastian Schindler in
Marschowitz, der nach M. Klantes Vermutung
(S. 583) vielleicht identisch ist mit einem in Reichenberger

,»Die alte Kreibitzer Glas-
hiitte*. Mitt. Vereins Gesch. Deutschen Bohmen, 59 (1920),
S. 1—14.

18) M. Klante, ,Schlesisches Glas*, Siehe 3), S. 117/118.

) K. Glowna, ,Die Oberlausitz und ihre alten Glas-
hiitten*, Glashiitte, 69 (1939), Nr. 30, S. 513—14. (Ref. Glas-
techn. Ber., 17 (1939), H. 8, S. 251.)

20) Haupt-Staats-Archiv Dresden, Rep.XLVII,
Schwarzenberg, Nr. 5, Loc. 38068, p. 169.

21) Lt. Erbbuch des Amtes Crottendorf d. a. 1592, Haupt-
Staats-Archiv Dresden, Rep. XLVII, Schwarzen-
berg, 6, b, Loc. 38069, fol. 79.

??) Vgl. K. R. Fischer, ,Die Wander von Griinwald*,
Mitt. Ver. Heimatkunde Jeschken-Isergaues, Nr. 2, XXIII,
Reichenberg, Juni 1929.

) M. Klante, ,,Deutsche Glashiittenkolonisation, S. 217,
vgl. FuBnote 3).

24) Vgl. FuBnote 21).
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Stadtrechnungen genannten Maler Sebastian und,
wie sie weiter annimmt, aus dem erzgebirgischen Hei-
delbach bei Seifen gekommen sein konnte, wohin 1552
ein Kaspar Schindler aus Crottendorf (S. 582) abge-
wandert sei. Ein Sohn des Marschowitzer Glasmalers
Sebastian Schindler, der Glasschneider Georg
Schindeler, ist nach M. Klantes Feststellungen
aus einem im Dresdener Stadtarchiv befindlichen
Biirgerbuch nach Dresden zuriickgewandert, wo er
1628 als Biirger gelebt hat.

Welche kolonisierende Leistung das heutige groB-
deutsche Volk diesen obersichsischen Glasmacherfamilien

und ihren Nachkommen weiterhin zu verdanken hat, kann
im Rahmen dieser Arbeit nicht im einzelnen geschildert
werden. Wer sich mit ihr niher vertraut machen will, sei
hiermit auf M. Klantes Darstellung verwiesen, in der
sie mit aller Griindlichkeit und Klarheit dargestellt ist.
Mit dem gleichen Interesse, das diese Abhandlung ver-
dient, wird man der von ihr fiir die ndchste Zukunit in
Aussicht gestellten Verdofientlichung iiber das Glas Boh-
mens und seiner Randgebirge?®) entgegensehen diirfen,
(13 391)

2%) Vgl. M. Klante, FuBnote 1), S. 581, Anm. 26.

Referate.
(Einteilung s. in Heft 1 dieses Jahrgangs, S. 21. — Das Zeichen O bedeutet, daf die betr. Veroffentlichung
in einem der nichsten Hefte der ,Glastechn. Ber.“ besprochen werden wird.) — Die halbfetten Zahlen rechts

iiber jedem Referat bzw. Zitat geben die Einteilung nach der Dezimalklassifikation (DK) an:
Néheres s. in Heft 1 des 13. Jg. 1935, S. 16—17, und in den Inhaltsverzeichnissen der letzten Jahrginge.

3. Rohstoife fiir die Glaserzeugung.

DK 546.623-31 : 666.112.5 : 666.171

Der EinfluB des Tonerdegehaltes des Glases auf die Qua-
litit der mit Halbautomaten ,,WSch‘ hergestellten Flaschen.
W. Je. Leonow. Stekoln. Prom., 15 (1939), Nr. 5, S. 13-14,
5 Abb. (Russ.) — Fiir die Herstellung von Rotweinflaschen mit
Halbautomaten WSch eignet sich ein Glas folgender Zusammen-
setzung: 73,75% SiOs, 14,98% Na,0O, 9,40% CaO, 3,26%
Al,03, 0,39% MgO, 0,17% Fes03. Bei niedrigerem oder hohe-
rem Tonerdegehalt bis zu 5% lieB sich der Halsteil der
Flaschen nicht einwandfrei einformen. H. Kalsing. (13 416/3)

4. Gemenge und seine Aufbereitung.

DK 666.1.016.2 : 666.125

Berechnung von Gemengesitzen und Glaszusammensetzungen

aus theoretischen Zahlenwerten. Ohne Verf.-Ang. Sprechsaal
Keramik usw., 72 (1939), Nr. 28, S. 370—371. — Auf das Refe-
rat!) iiber ,,Vereinfachung der Berechnung von Gemengesitzen
und Glaszusammensetzungen durch Tabellen mit Umrechnungs-
faktoren*?) erwidert der Verf. dem Ref., daB es sich bei den
Tabellen um theoretische Werte handelt zugunsten einer weit-
gehend allgemeinen Anwendung. Trotz des Einwandes, daf
bei den dort angegebenen Dolomitwerten Fehler auftreten, ver-
sucht es der Verf., bei einer Glaszusammensetzung mit 0,81
bis 0,99% MgO (ie nach Dolomitzusammensetzung) und den
dadurch eingetretenen Verdnderungen der Glaszusammen-
setzung die Unbedenklichkeit der theoretischen Rohstoffwerte
nachzuweisen, eine Meinung, der man sich bei Fillen eines
weit hoheren MgO%satzes der Praxis (es sind Mengen bis zu
30 kg Dolomit pro Gemenge bekannt) nicht anschlieBen kann.
Denn gerade das MgO spielt in der maschinellen Glasverarbei-
tung eine entscheidende Rolle in der Beziehung Produktions-
geschwindigkeit — Kristallisationsgefahr, abgesehen von den
Verschiebungen der anderen Glaskomponenten je nach Art des
MgO-Geh. im Dolomit. — Da ein Tabellenwerk im Interesse
einer ausgebreiteten, umfangreichen Verwendung fiir die reine
Theorie des mehr oder weniger Ausgebildeten, aber auch fiir
jede angewandte Praxis eine Vertrauensfrage im strengsten
Sinne sein mufB, wire es angebracht, bei Dolomit genau so
wie beim Feldspat zu verfahren, allgemeine, tabellarische
Zahlenangaben zu unterlassen, und die Sodawerte, wie ange-
geben, auf 98,5% Na,COz umzurechnen und Werte fiir noch
gebriuchliche 92%ige Soda anzufiihren, oder auf den Aus-
schluB dieser Sodaart bei der Berechnung in den Tabellen-
werten hinzuweisen. K. O. Hahnel. (13 383/4)

5. Glasschmelze. DK 666.112

Tafelglas mit erniedrigtem Alkaligehalt. I. 1. Kitaigo-
rodski, W. I. Bokuniaiewa und T. N. Keschisch-
ian. Stekoln. Prom., 15 (1939), Nr.5, S.29—34, 19 Abb., 5 Tab.
(Russ.) — Um ein alkalidrmeres Tafelglas auszuarbeiten, das
sich mit der Fourcault-Anlage ziehen 1dBt, wurde von den Verff.
eine Reihe von Gldsern erschmolzen und ihre fiir diesen Zweck
wichtigsten Eigenschaften bestimmt. In den Kreis der Ver-
suche wurden Gldser einbezogen, deren Natrongehalt zwischen
15 und 6% variierte, bei gleichzeitiger Variation des Tonerde-
gehaltes zwischen 0,5 und 5,0% und des Erdalkaligehaltes
zwischen 10 und 18%. Das Erdalkali wurde durch Kalk und

1) Ref. 13 007/4, Glastechn. Ber., 17 (1939), S. 148.
2) Sprechsaal Keramik usw., 71 (1938), S. 547—550.

Magnesia eingefiihrt, wobei das Verhiltnis von CaO : MgO
4:1, 3:1 und 2:1 betrug. Von den 648 berechneten Gldsern
wurden aber nur 252 erschmolzen, wobei das Schmelzverhal-
ten, wie auch die iibrigen Eigenschaften, mit denen eines
Standardglases mit 72% SiO., 1% Al:O0s, 85% CaO, 35%
MgO, 15% Na»O verglichen wurde. Von den Glisern mit 14%
NasO schmolzen nur die mit 9 bis 14% RO befriedigend ein.
Gliser mit 13% Na,O schmolzen mit 13 und 14% CaO-+MgO
und 5% Al,O3 schlecht. Noch alkalidrmere Glidser schmolzen
nur bei den hochsten Erdalkaligehalten befriedigend. In ihrer
chemischen Widerstandsfihigkeit gehorten die meisten der be-
friedigend schmelzenden Gliser zur 2. und 3. hydrolytischen
Klasse bei Durchfiihrung der Bestimmung nach der Methode
von Fischer-Tepohl. Bei Variation des Tonerdegehaltes
neigten die Gliser mit 1,5% Al.O3 am wenigsten zum Ent-
glasen. Bei dem CaO-MgO-Verhiltnis von 4 : 1 kristallisierten
die Gliaser mit 12—13%, beim Verhiltnis 3 -: 1 mit 14 bis
16% FErdalkali am schwersten. Von den endgiiltig fiir Betriebs-
versuche vorgeschlagenen Glidsern hatte nur eines bei 900 bis
1200° denselben Verlauf der Viskosititskurve wie das Stan-
dardglas, und zwar das Glas 162. An einzelnen Gldsern wurde
ferner noch die Erhidrtungsgeschwindigkeit bestimmt. Nach
den Ergebnissen ihrer Versuche empfahlen die Verff. folgende
drei Gliaser fiir GroBversuche (die Zusammensetzungen sind
nach den Ergebnissen von Analysen angegeben):

Glas Nr. Si0y Al,O3 Fes0O3 Na.O CaO MgO
162 71,6 1,47 0,19 12,36 10,58 35 %
108 72,48 1,51 0,15 12,31 10,83  2,69%

69 73,47 1,41 0,16 12,73 9,62 2,46%

H. Kalsing. (13 419/5)

DK 546.863-31 : 666.1.031.15

Untersuchung des Einflusses von Sb.0; auf die Liuterung
und eine Reihe von physiko-chemischen Eigenschaften des
Glases. K. G. Kumanin. Optiko-mechan. Prom., 9 (1939),
Nr.1 (93), S.5—10, 12 Abb., 3 Tab. (Russ.) — Der Verf. fiihrte
Schmelzversuche mit einem Kronglas (71,0% SiO., 10,1%
Ca0, 18,6% K.0, 0,3% As.0;), einem schweren Flintglas
(33,6% SiOs, 61,7% PbO, 4,5% K0, 0,2% As»03) und einem
schweren Barytkronglas (37,9% SiOs, 3,6% B20s, 4,3% Al,O3,
43,2% BaO, 10,0% ZnO, 1,0% AssO3) durch, wobei 0,25 bis
5,0% Sby0O; zugegeben wurden. Alle Gemenge enthielten Zu-
sitze von Nitrat. Durch Analysen der Gliser wurde fest-
gestellt, daB etwa 50% des SbyOs sich wihrend der Schmelze
verfliichtigen. Der Verlust durch Verfliichtigung ist im iibrigen
um so groBer, je geringer der Kaligehalt des Glases ist. Bei
der Untersuchung des Einflusses von Antimonoxyd auf die
Eigenschaften des Glases stellte der Verf. fest, daB nur bei
dem hochsten Antimonoxydzusatz eine Erniedrigung der Vis-
kositit bei den Gldsern festzustellen war. Die Erweichungs-
temperatur des Flintglases und die des schweren Kronglases
wurde herabgesetzt, wihrend bei dem Barytkron nur eine
innerhalb der Versuchsfehlergrenzen liegende Erhohung um
7° festgestellt wurde. Die Erweichungstemperatur wurde
durch Durchbiegen von Stidben bestimmt. Bei Beobachtun-
gen iiber die Lauterwirkung von Antimonoxydzusitzen stellte
der Verf. fest, daB es keinen Sinn hat, die Schmelze so
lange auszudehnen, bis nur noch wenige Blasen in der
Schmelze enthalten sind, da die Zahl der Blasen nur sehr





