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Die konzentrierenden Beam-Down-Solar-Tirme (BDST) bieten mehrere Vorteile im Vergleich zu aktuellen Solartirmen,
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(PEALD) und Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) entwickelt. Diese Entwicklung erhthte die Reflektivitat auf
mindestens 93 % und sorgte fiir langlebige Stabilitat bei hoheren Betriebstemperaturen.

Demonstrator-Proben von sekundaren Reflektoren wurden unter Freiluftbetriebsbedingungen im Siiden Italiens getestet. Der
entwickelte Reflektor und das optimierte Montagesystem wurden erfolgreich in ein Testsetup integriert. Die PECVD- und PEALD-
Beschichtungsschichten zeigten eine Verbesserung der Bestandigkeit it des Reflektors, obwohl die langfristige Bestandigkeit ein
Problem bei einer Beschichtung bleibt, bei der Silber in Position 1 auf einem Substrat (Beschichtung der Umwelt zugewandt)
steht.
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